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报告抬头公司名称 烟台白马包装有限公司 

地    址 山东省烟台市福山区电信路 222 号 

     

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 

样品名称 硅橡胶制品 

材质 硅橡胶 

样品接收日期   2024.04.08 

样品检测日期 2024.04.08-2024.04.12 

 

测试内容：  

根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。 

 

检测结论 所检项目的检测结果满足FDA 21CFR 177.2600 拟重复使用的橡胶制品的限值要

求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批    准 

     

  

 王玉坤 

授权签字人 
  

 

日    期  2024.04.12 No. S319312001 

天津华测检测认证有限公司 天津市东丽开发区信达路 100 号 
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测试摘要: 

 

测试要求 测试结果 

 FDA 21CFR 177.2600 拟重复使用的橡胶制品  

- 回流温度下蒸馏水的总浸提物量 符合 

- 回流温度下正己烷的总浸提物量 符合 

   

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。 

 

************详细结果，请见下页************* 
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FDA 21CFR 177.2600 拟重复使用的橡胶制品 

▼回流温度下蒸馏水的总浸提物量 

 测试方法：FDA 21CFR 177.2600 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

最初 7 小时的总浸提物量 0.8 0.5 20 mg/in² 

随后 2 小时的总浸提物量 N.D. 0.5 1 mg/in² 

 

▼回流温度下正己烷的总浸提物量 

 测试方法：FDA 21CFR 177.2600 
 

测试项目 
结果 

方法检出限 限值 单位 
001 

最初 7 小时的总浸提物量 13.5 0.5 175 mg/in² 

随后 2 小时的总浸提物量 1.1 0.5 4 mg/in² 

 

备注: 

- N.D. = 未检出 (小于方法检出限) 

 

样品/部位描述 

序号 CTI 样品 ID 描述 

1 001 绿色硅胶 

 

声明： 

1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 

2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实 

性； 

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责； 

4. 除非另有说明，报告参照 ILAC-G8:09/2019 / CNAS-GL015:2022 使用简单接受（w=0）二元判定规则进行符 

合性判定; 

5. 未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。 

 

*** 报告结束 *** 
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